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Introduccion.

El proyecto de curtido de piel de pescado aprovecha los residuos de la industria frigorifica en su seccion
acuicola con el fin de convertirlos en productos de utilidad para el hombre. Se tiene disponibilidad de la materia
prima para llevar a cabo este proyecto.

El proceso de curtido es una combinacion de operaciones quimicas y mecénicas mediante las cuales la piel se
transforma en cuero. Durante estos procesos se produce una gran cantidad de efluentes liquidos, residuos, sélidos
Yy gases.

Algunos métodos para el curtido de las pieles de pescado son el Artesanal hecho con Alumbre o a Base de
Cromo, y el Xipe el cual ayuda a reducir el impacto ambiental. Para este proyecto se propone utilizar ambos
métodos debido a su complementacidon para reducir los costos de reactivos como agua y sulfato de cromo.

El objetivo del proyecto fue realizar el analisis de procesos del curtido de Piel de pescado, analizar los aspectos
de mercado del proceso en cuestion asi como la aplicacion de los conocimientos ingenieriles, aprendidos en el
modulo andlisis de procesos, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto. Asi como el aprovechamiento
de los residuos de la industria frigorifica (piel de pescado).

Metodologia.

Recoleccion de los residuos de la industria frigorifica (piel de pescado), andlisis de los aspectos de mercado,
analisis y seleccion del proceso, en base a esta seleccion realizar los balances de masa y energia, localizacién de
la planta, distribucién y comercializacion de los productos.

Resultados y discusidn.

Las pieles utilizadas fueron de: huachinango, mero, mantarraya, sierra, las cuales por sus tamafio son adecuadas
para el curtido, y por su aspecto y terminado presentan texturas muy atractivas para el cliente , con lo que se
pueden realizar diferentes productos, como carteras, bolsas, llaveros, con lo que resulta evidente alto impacto
visual .

Conclusiones. De acuerdo a los objetivos se logré aprovechar la piel de pescado y convertirla en un producto
atil dentro de la industria textil, la planeacion para la planta requiri6 de los conocimientos ingenieriles para poder
realizar los balances de masa, asi como del conocimiento de los métodos numéricos para hacer una proyeccion a
futuro. Materias del médulo anélisis de procesos, cuyo conocimiento se integra en un proyecto.
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